
試料 石山長石 低品位鉱 粗粒鉱石 中粒鉱石 細粒鉱石 花崗岩

IN 5 IN 8 平均 n=26 平均 n=13 平均 n=12 平均 n=2

場所 原石置場 東山切羽 　鉱口から-90m,-70m,-50m,-30m,0mレベル

SiO2 77.58 75.20 67.62 65.93 66.39 75.59

TiO2 0.01 0.02

Al203 12.86 14.25 19.08 19.80 20.30 14.97

MgO 0.07 0.03

CaO 0.35 0.18 0.36 0.39 0.37 0.46

Na2O 4.26 2.57 5.47 5.74 7.51 4.01

K20 4.10 4.81 6.67 7.35 4.70 4.11

Ig. loss 0.24 1.87

Total 99.67 99.86

出典 a a b b b b

【訂正とお詫び】 
 「京都東南部」の報告書 43 ページ第 4.1 表に誤りがありました。 
表の上部４行が欠落し、試料種類・試料数・場所及び SiO2値が欠けてしまいました。 
正しい表をここに再掲します。 
 お詫びして訂正いたします。 

出版物正誤表 産業技術総合研究所地質調査総合センター




