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=表紙の写真

発行操式禽批1崇繋公報耽

炭化珪素(SiC)の渦巻成長層

気相法で合成したSiC単結晶の底面上にみられる渦巻成長層の走査電

子顕微鏡写真.約1500Aの厚さを持つこの渦巻成長層は位相差顕微

鏡下の観察では･中心部の“穴"から出発するいくつかの成長層(厚さ

数100A)の束ね食わせてできた複合成長層であることが容易にみとめ

られるのであるがこの写真では不明瞭である.つまり平担面上の

わずかの高低養に対する分解能は走査電顕といえども位相系の顕微鏡

にははるかにおよばれ･ことの一例である.もうひとつこの写真で注

目したいのはアンそナイトを思わせるようた成長層間にある濃淡のコ

ントラストである.この模様は光学顕微鏡や反射電子像観察では全く

みとめられず二次電子像観劇こよってのみ現われるものなのでおそ

らく試料表面でのわずかな電荷の差によるものと思われるがその原因

については今のところよくわからない.次お試料は無機材研･小松

啓氏のもので写真の公表は同氏のご好意による.約1000倍.
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